








42014200

48

4203

Крупный камень, напоминающий кварце-
вые пласты различных размеров. Придаст 
своеобразие любому интерьеру.

Комплектуется угловыми элементами. 
Отпускается с учетом расшивочного
шва 1,5–3 см.

Кварцит

Угловой элемент

Длина (см)

Ширина (см)

Толщина (см)

Количество м2  (м пог.) в 1 упаковке

Вес упаковки с продукцией (кг)

14 – 54

11 – 33

до 7,5

1

44

до 7,5

2

29

Плоскостной
элемент

Угловой
элемент
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9402

Камень с неровной плоской поверхностью 
и неправильной геометрией, похожий на 
песчаник, передающий его натуральные 
тона. Подходит для облицовки стен как 
внутри, так и снаружи здания.

Комплектуется угловыми элементами.
Отпускается с учетом расшивочного
шва 1,5–3 см.

Колотый бут

Угловой элемент

Длина (см)

Ширина (см)

Толщина (см)

Количество м2  (м пог.) в 1 упаковке

Вес упаковки с продукцией (кг)

8,5 – 52

5 – 41

до 6

1

39

до 6

2

32,5

Плоскостной
элемент

Угловой
элемент

94049401 9403 9405

51

4900

Уникальное сочетание цвета и формы кам-
ня даст дизайнеру необычайно широкие 
возможности его применения.

Комплектуется угловыми элементами. 
Отпускается с учетом расшивочного
шва 1,5–3 см. 

Морской утёс

Угловой элемент

Длина (см)

Ширина (см)

Толщина (см)

Количество м2  (м пог.) в 1 упаковке

Вес упаковки с продукцией (кг)

8– 52

7 – 18

до 4

1,5

57

до 4

2,5

37

Плоскостной
элемент

Угловой
элемент

49034902

4906

4904 4909
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5802

Камень, напоминающий речную гальку
с гладкой и шероховатой поверхностью.

Комплектуется угловыми элементами. 
Отпускается с учетом расшивочного
шва 1,5–3 см. 

Речной валун

Угловой элемент

Длина (см)

Ширина (см)

Толщина (см)

Количество м2  (м пог.) в 1 упаковке

Вес упаковки с продукцией (кг)

7 – 37

7 – 33

до 8

0,75

35

до 8

2

26,5

Плоскостной
элемент

Угловой
элемент

58005801
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6804

Массивный прямоугольный камень разных 
размеров с грубо обработанной поверх-
ностью. «Средневековый замок» придаст 
зданию строгий монументальный вид.

Комплектуется угловыми элементами.
Отпускается с учетом расшивочного
шва 1,5 см. 

Средневековый
замок

Угловой элементУгловой элемент

Длина (см)

Ширина (см)

Толщина (см)

Количество м2  (м пог.) в 1 упаковке

Вес упаковки с продукцией (кг)

18,5 – 38,5

4 – 18,5

1,5 – 5

0,64

32

2

26,1

Плоскостной
элемент

Угловой
элемент

6802 6803 68066800

6805
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3900

3903

Камень с неровной поверхностью и острыми 
углами, напоминающий каскад камней.
Эту облицовку можно использовать там, где 
надо «оживить» поверхность и придать ей
натуральный, природный вид.

К каждому виду камня имеются угловые эле-
менты. Отпускается с учетом расшивочного
шва 1,5–3 см.  

Сколотый каскад

Угловой элементУгловой элемент

Длина (см)

Ширина (см)

Толщина (см)

Количество м2  (м пог.) в 1 упаковке

Вес упаковки с продукцией (кг)

8 – 42

7,5 – 25

до 8,5

1

43

до 8,5

2

31

Плоскостной
элемент

Угловой
элемент

55
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Тротуарная плитка
«Деревянные дощечки»

Тротуарная плитка
«Деревянные круги»

56

Набор элементов, имитирующих срезы разных 
деревьев, специально предназначенных для 
укладки дорожек.

Высокие эксплуатационные свойства
тротуарной плитки «Деревянные дощечки»
обеспечат долговечность и функциональность.

Оригинальная тротуарная плитка, предельно 
натурально передающая цвет и фактуру торце-
вых спилов стволов деревьев.

Высокие эксплуатационные свойства троту-
арной плитки «Деревянные круги» обеспечат 
долговечность и функциональность.

Длина (см)

Ширина (см)

Толщина (см)

Вес 1 шт (кг)

Длина (см)

Толщина (см)

Вес 1 шт (кг)

45

45

5

15

22; 36; 40; 42; 45

5

3; 11,1; 11,1; 11,7; 15

57
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5018 Карниз большой прямой

5031 Карниз прямой

5000 Молдинг прямой

5030 Карниз прямой

5019 Карниз большой угловой

5003 Подоконник прямой

5006 Карниз цокольный прямой

5004 Подоконник правый

5005 Подоконник левый

5007 Карниз цокольный угловой

5029 Карниз фронтонный угловой

5008 Карниз прямой

5028 Карниз фронтонный угловой

5009 Карниз угловой

Архитектурные
элементы

58

5001 Молдинг угловой

Отлив

5012 Замковый камень

5002 Замковый камень

5003 Подоконник прямой
5005 Подоконник левый
5004 Подоконник правый
5000 Молдинг прямой
5001 Молдинг угловой
5006 Карниз цокольный прямой
5007 Карниз цокольный угловой
5002 Замковый камень
5012 Замковый камень
5008 Карниз прямой
5009 Карниз угловой
5018 Карниз большой прямой
5019 Карниз большой угловой
5028 Карниз фронтонный прямой
5029 Карниз фронтонный угловой
5030 Карниз прямой
5031 Карниз прямой
Отлив

50 х 16
50–45 х 16
50–45 х 16
49,5 х 15
25 х 25 х 15
50 х 8
50–45 х 8
30 х 13 х 24
25,5 х 15 х 24,5
50 х 10,5
50 х 10,5
50 х 16
50 х 16
50 х 20
51,5 х 20
50 х 8
50 х 8
39,5 х 29,5 

11,5 х 6,5
11,5 х 6,5
11,5 х 6,5
5,5 х 2,5
5,5 х 2,5
8
8
10–4
10–6,5
5,5
5,5
7,5
7,5
12–4
12–4
11
15
2,5

17
17
17
7,1
5,5
6
5,9
6,7
6,7
5
5
8
8
15,2
14
8
12
5,5

Толщина
(см)

Вес 
(кг)

Размер
сторон (см)Наименование

05 Белый

20 Бежевый

38 Кирпичный

50 Коричневый

10 Серый

36 Горчичный

40 Кремовый55 Шоколадный

15 Темно-серый

37 Медный45 Светло-коричневый

65 Черный

Смесь затирочная цементная
декоративная крупнозернистая 
Затирочная смесь предназначена для заполнения
швов при настенных облицовках из любого
вида декоративного отделочного материала
«Интеркам» с шириной швов до 30 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. фракция наполнителя

Расход воды для затворения

Подвижность растворной смеси

Время жизни

Прочность на сжатие через 28 сут.

Адгезия через 28 сут.

Морозостойкость

Ширина шва

Температура применения «Лето»

Температура применения «Зима»

0,8 мм

0,16–0,18 л/кг

Пк2 (5–6) см

2 часа

не менее 20 МПа

не менее 0,5 МПа

не менее F 50

до 30 мм

от +50 до +300 С

от -50 до +100 С

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ЗАТИКОР
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ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по установке 
искусственного облицовочного камня «ИНТЕР-
КАМ» внимательно ознакомьтесь с настоящей 
инструкцией.

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНО-
СТИ.

Всегда перед установкой искусственного облицо-
вочного камня сверяйтесь с требованиями СниП. 
Соблюдение требований СниП и настоящей Ин-
струкции является одним из условий предостав-
ления гарантии на приобретенную Вами продук-
цию «ИНТЕРКАМ».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО
ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ.

Для облицовки используют два типа элементов 
искусственного облицовочного камня:

• плоскостные (измеряются в квадратных метрах);

• угловые (измеряются в погонных метрах).

Расчет общей площади (Sобщ) покрываемой по-
верхности искусственным облицовочным камнем 
производится путем умножения длины (dобщ) на
ее высоту (hобщ). Из полученного результата вычи-

общ
). Из полученного результата вычи-

общ

тается площадь окон, дверей, проемов и других, 
не покрываемых искусственным облицовочным 
камнем поверхностей.

Количество угловых элементов (погонных ме-
тров) рассчитывается путем измерения высоты 
(hугл) углов, подлежащих облицовке. При этом 
покрываемая площадь (S

угл
покрываемая площадь (S

угл

угл) поверхности углов 
составит: Sугл = hугл * 0.2 (площадь покрываемой 

угл
* 0.2 (площадь покрываемой 

угл

поверхности одним погонным метром примерно 
равна 0,2 кв. м).

Количество плоскостных элементов (квадратных 
метров) рассчитывается путем разницы между 
общей площадью (Sобщ) покрываемой поверхно-
сти и площадью (Sугл) поверхности углов:

общ
) поверхности углов:

общ

Sплоск = Sобщ – Sугл.

Также следует иметь ввиду, что какая-то часть 
камня может уйти на «подрезку». Обычно делают 
поправку 5–10% от расчетного количества камня 
(в зависимости от сложности геометрии , облицо-
вываемой поверхности).

ОСОБЕННОСТЬ УСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННОГО
ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ.

Установка искусственного облицовочного камня 
может осуществляться двумя способами:

С расшивкой швов. Таким способом устанав-
ливаются все виды «Кирпича», а также другие 
искусственные облицовочные камни (за исключе-
нием фактур: «Скалистая груда», «Горный пласт», 
«Каменная гряда», «Травертин», «Бриз», «Сланец», 
«Ай-Петри», «Древесный скол», «Сланец Лайт», 
«Ай-Петри Лайт», «Древесный скол Лайт»). При 
этом расшивка шва составляет 1–3 см.

Без расшивки шва. Такой способ обязательно 
применяется при установке фактур: «Скали-
стая груда», «Горный пласт», «Каменная гряда», 
«Травертин», «Бриз», «Сланец», «Ай-Петри», «Дре-
весный скол», «Сланец Лайт», «Ай-Петри Лайт», 
«Древесный скол Лайт» .

Укладку фактуры «Итальянский травертин» реко-
мендуется производить со швом около 5 мм.

Продукция «Лайт Стоун» предназначена для
использования только внутри помещений с низ-
ким и нормальным режимом влажности.

Инструкция по установке декоративного
камня «ИНТЕРКАМ»

60

1 – покрываемая поверхность

2 – строительная бумага

3 – металлическая сетка

4 – цементное покрытие

5 – расшивка швов

6 – отделочный камень «ИНТЕРКАМ»

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД УСТА-
НОВКОЙ ИСКУССТВЕННОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО 
КАМНЯ.
Перед монтажом декоративного камня необхо-
димо уделить особое внимание качественной 
подготовке поверхности для укладки. Основа-
ние должно быть оштукатуренным, твердым, 
чистым, ровным, не подвергаться усадке или 
деформации и иметь хорошую адгезию (прили-
пание) к клеевому составу. Загрязнения, пыль, 
наледь, иней, пятна от масел и жиров различно-
го происхождения или иные покрытия с плохой 
адгезией к основанию должны быть удалены. 
Поверхность должна быть обработана грунтов-
кой. При подборе грунтовки обратите внимание 
на область применения (внутреннее или наруж-
ное), материал которым оштукатурена облицо-
вываемая поверхность. Соблюдайте инструк-
цию производителя грунтовки.

ВЫБОР КЛЕЯ ДЛЯ КЛАДКИ ИСКУССТВЕННОГО
ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ.
При облицовке используются специальные кле-
евые составы на цементной основе для кладки 
природного, искусственного камня, керамогра-
нита. Как правило, все эти клеи имеют схожий 
состав и характеристики. Клеи имеют различное 
назначение: для внутренних и наружных работ
и т.п. консультацию по применению необходи-
мого типа клея можно получить у продавца или 
изучив инструкцию на упаковке. Соблюдайте 
инструкцию производителя клеевого состава.

УСТАНОВКА ИСКУССТВЕННОГО ОБЛИЦОВОЧНО-
ГО КАМНЯ.
При установке искусственного облицовочного 
камня, используйте плитку из нескольких коро-
бов одновременно. Если в поставленной партии 
присутствует продукция одного артикула, но 
она изготовлена разными производственными 
циклами (на коробах проставлены разные даты 
упаковки), то необходимо смешивать камень 
разных дат упаковки. Для этого рекомендуется 
использовать камень всех производственных 
циклов из имеющихся в наличии.

Для того, чтобы иметь полное представление
о выборе элементов искусственного облицовоч-
ного камня и облегчить их последующую уста-
новку, рекомендуем Вам перед началом работ 
разложить на полу рядом с подготовленной 
поверхностью, по меньшей мере, 2 кв. м. мате-
риала. Для получения более натурального вида 
во время установки чередуйте элементы по 
размеру, толщине, цвету и текстуре. Перед уста-
новкой искусственного облицовочного камня 
произведите разметку поверхности. Разметка 
поверхности необходима для того, чтобы иметь 
представление, как будет размещаться камень, 

где необходимо сделать подгонку стыкующихся 
элементов. В процессе монтажа это поможет 
уменьшить количество и концентрацию подпи-
ленных камней в местах примыкания элементов 
кладки друг к другу.

На лицевой поверхности Камня может находит-
ся технологическая пыль (избытки красителя).
При необходимости ее можно удалить несколь-
кими способами:

1) Смыть пыль проточной водой без применения 
моющих средств (этот способ не обязателен к 
применению).

2) После укладки камня, но перед расшивкой-
(если она применяется): а) если это внутренняя 
отделка — удалить пылесосом с насадкой
в виде щетки (для мебели); б) если это наружная 
отделка — смыть пыль струей воды, можно вос-
пользоваться аппаратом для мойки высокого 
давления (следите чтобы сопло находилось
на расстоянии не менее 0,5 м от поверхности 
Камня).Технологическая пыль на поверхности 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дефектом и ее удаление не являет-
ся обязательным.

ВНИМАНИЕ! Удалять пыль при помощи тряпки, 
губки, щетки, кисти, моющих средств, раствори-
телей и т. д. ЗАПРЕЩЕНО!

Если на тыльной стороне камня имеется цемент-
ное молочко или глянцевый налет, то его необхо-
димо тщательно удалить металлической щет-
кой или иным механическим способом. Затем 
тыльную поверхность необходимо обеспылить 
влажной ветошью или губкой, при необходи-
мости обработайте грунтовкой. В случае, если 
по периметру или на тыльной стороне плиток 
имеются наплывы — удалите их при помощи 
углошлифовальной машинки.

Угловые элементы могут иметь неидеальную 
геометрию посадочной поверхности. В этом слу-
чае необходимо удалить наплывы при помощи 
углошлифовальной машинки.

При укладке искусственного облицовочного 
камня рекомендуется выдерживать температур-
ный режим, указанный производителем клее-
вых смесей.

Если Вы предпочли укладку искусственного 
облицовочного камня с расшивкой швов, то во 
избежание попадания клеевого и цементного 
раствора укладывайте элементы облицовки, 
продвигаясь сверху вниз. Старайтесь устано-
вить их так, чтобы шов между ними был везде 
примерно одинаковым. Рекомендуемый шов: 
1–1,5 см, но ширина шва может изменяться
в зависимости от вида и типа укладки.
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При бесшовной облицовке укладывайте эле-
менты снизу вверх, прижимая верхние ряды к 
нижним рядам, что исключит вероятность его 
скольжения.

Укладывая облицовку «Кирпич» и прямоуголь-
ные виды камней, особое внимание уделяйте 
соблюдению горизонтальных линий, используя 
для этого строительный уровень. Следите также 
за тем, чтобы угол в местах пересечения вер-
тикальных и горизонтальных линий швов был 
равен 90°.

Начните с установки угловых элементов. Укла-
дывайте их, чередуя короткие и длинные сторо-
ны.

Облицовочные элементы можно обрезать, ис-
пользуя для этого углошлифовальную машинку 
с диском по бетону. РЕЗКА КАМНЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ СУХИМ СПОСОБОМ. Интерьерный 
камень коллекции «Лайт Стоун» допускается 
обрезать при помощи ножовки по металлу. Обре-
занные стороны камней устанавливайте таким 
образом, чтобы они находились либо выше, либо 
ниже угла зрения.

Используя шпатель, нанесите клеевой раствор 
на облицовываемую поверхность, чтобы запол-
нить им микротрещины, неровности и обеспе-
чить наиболее полный контакт клея. После 
этого нанесите клеевой раствор шпателем на 
обратную сторону облицовочного элемента, вти-
рая его в поверхность. Затем нанесите клей зуб-
чатым шпателем с зубом 5-10 мм (в зависимости 
от фактуры камня). Покройте раствором всю 
тыльную поверхность камня. Прижмите обли-
цовочный элемент к стене и слегка его продви-
гайте для достижения наилучшей фиксации. При 
этом раствор обязательно должен выдавиться 
со всех сторон установленного элемента.

ВНИМАНИЕ! Слишком большое количество кле-
евого раствора на камне может привести к его 
скольжению.

При бесшовной кладке надо обращать особое 
внимание на то, чтобы торцевые соединения об-
лицовочных элементов были заполнены тонким 
слоем раствора. Для этого:

1) раствор необходимо наносить целиком на 
всю обратную сторону облицовочного элемента 
так, чтобы при установке излишки выдавлива-
лись по краям;

сразу после установки, используя мастерок, уда-
лите излишки раствора. Не допускайте попада-
ния клея на лицевую поверхность камня.

Если во время монтажа на лицевую поверхность 
камня попал клеевой состав, удалите его только 
после частичного высыхания. Для этого исполь-

зуйте пластиковую щетку или кисть средней 
жесткости. Обратите внимание, так как камень 
имеет пористую структуру, то возможно не 
удастся на 100% удалить клей с его поверхности.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено уда-
лять клей с поверхности камня металлической 
щеткой, мокрой тряпкой, губкой и т. д. Если вы 
производите монтаж, используя вместо клея на 
цементной основе жидкие гвозди, силикон, мон-
тажную пену и т. д., производитель не несет от-
ветственности за состояние камня, при попада-
нии этих составов на его лицевую поверхность.

После полного высыхания клея производится 
расшивка швов.

Расшивка швов – это процесс их заполнения 
специализированной цементной затиркой 
«ИНТЕРКАМ», имитирующей кладочный рас-
твор. Проводится с целью герметизации кладки, 
исключающей попадание влаги под облицовку
и растрескивание элементов при ее (влаги)
замерзании. Правильно подобранная и уложен-
ная затирка защитит облицовку от разрушения
и придаст кладке из декоративного камня эсте-
тичный внешний вид.

Расшивку производят, используя конус для
заполнения швов «ИНТЕРКАМ». Отрежьте конец 
конуса, чтобы диаметр отверстия был немного 
меньше ширины заполняемого шва. Наполни-
те мешок раствором. Медленно выдавливая 
раствор через отверстие в мешке, аккуратно 
заполните им швы. Заполняйте швы не полно-
стью, примерно на 1/2— 2/3 толщины камня. 
Будьте внимательны, чтобы раствор не попал на 
лицевую сторону камня. Следите, чтобы затир-
ка хорошо прилипала к основанию, на которое 
смонтирован камень. Не допускайте щелей меж-
ду затирочным составом и камнем.

Когда поверхность раствора в швах «заветрит-
ся» (перестанет липнуть), при помощи специн-
струмента загладьте швы, одновременно удаляя 
излишки состава. Не старайтесь обработать 
швы сразу после их заполнения, так как еще не 
схватившийся раствор будет оставлять на обли-
цовке грязные следы. Соблюдайте инструкцию 
производителей затирочных смесей. Не допу-
скайте попадания затирки на лицевую поверх-
ность камня.

Если во время монтажа на облицовочный 
материал (камень) попала затирка, удалите ее 
только после частичного высыхания. Для этого 
используйте пластиковую щетку или кисть 
средней жесткости. Обратите внимание, так как 
камень имеет пористую структуру, то возможно 
не удастся на 100% удалить затирку с его поверх-
ности.
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
• F “150” нормативная; • F “400” фактическая.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Продукция «ИНТЕРКАМ» не содержит горючих 
составляющих, при нагреве не выделяет дым.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ
Многообразие матриц (неповторяемые элемен-
ты в 3–4 м2), применяемых в процессе производ-
ства, а также специальная технология позволя-
ет добиться индивидуальной формы и окраски 
каждого изделия. Таким образом, повторения 
маловероятны.

СТОЙКОСТЬ ОКРАСКИ
Применяемые немецкие пигменты BAYFERROX 
гарантируют устойчивость окраса цветных
бетонов к окружающей среде, что подтвержда-
ется 25-летним опытом исследований произво-
дителей пигментов в области погодоустойчиво-
сти.

ИСПЫТАНИЯ
Продукция регулярно успешно проходит испыта-
ния в независимой лаборатории.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено удалять 
затирку с поверхности камня металлической 
щеткой, мокрой тряпкой, губкой и т. д. Если вы 
производите затирку, используя вместо затир-
ки на цементной основе, силикон, герметик, 
эпоксидные затирки и т. д., производитель не 
несет ответственности за состояние камня, при 
попадании этих составов на его лицевую по-
верхность.

ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
На всю продукцию дается гарантия, действую-
щая при условии соблюдения требований СНиП 
и рекомендаций производителя.

Гарантийный срок устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательсьвом РФ на 
подобные виды изделий. Гарантия на выцвета-
ние продукции – пожизненная. Гарантия распро-
страняется только на производственные де-
фекты. Все бракованные материалы бесплатно 
заменяются новыми. Бракованные материалы 
подлежат возврату продавцу.

Затраты на доставку, демонтаж и установку но-
вых материалов взамен бракованных не возме-
щаются.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

• усадки здания и подвижки стен;
• несоблюдения требований СНиП;
• контактов с химическими веществами
и краской;
• обесцвечивания в результате воздействия 
агрессивной среды;
• загрязнения и окисления;
• использования продукции не по назначению;
• несоблюдения инструкции производителя по 
установке.

Наша компания гарантирует высокое качество 
предлагаемой продукции и своевременное
исполнение принятых заказов.
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Гарантия на продукцию «ИНТЕРКАМ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие

Водопоглащение

Морозостойкость

Средняя плотность

Огнестойкость

Стойкость окраски

Размеры (площадь)

Размеры (толщина)

Вес квадратного метра

50 МПа

1,5%

400 циклов

2200 г/м3

Не горюч

Не выцветает

5,0 см2 – 0,5 м2

1 – 10 см

10 – 50 кг

После удаления излишков раствора для окон-
чательного выравнивания и полировки швов, 
их необходимо обработать с помощью щетки 
средней жесткости, изготовленной из натураль-
ных материалов, или пластмассы. Никогда не ис-
пользуйте проволочную метелку и растворители 
для очистки продукции.
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